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GEOSTON

- sickerfahiges Pflastersystem aus haufwerksporigem Beton unter Verwendung spezieller Rezepturen
- zweischichtig, mit feinporiger Vorsatzschicht aus Filterkérnung (MICRO-Vorsatz)

- mit UV-bestandigen Farbpigmenten

- mit Mikrofase (2/2 mm)

- mit Abstandshaltern 1 M
- mit hoher Verdunstungsleistung 05 .
- keine grundsétzliche Einschrankung der Belastbarkeit, die Eignung ist beziglich der GOLD
Verkehrsfrequenzen abzuwagen
1120-CSC21-2023

Rastermalle -30x20cm

-20x20cm

-20x10cm
Dicke 8cm
Farben - Grau (R10751)

- Anthrazit (R10752)
Technische Hinweise - Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton nach DIN 18507

- USRV = 60, Rutschhemmung nach DIN 51130 = R13
- Materialeigenschaften und Qualitatsklassen nach DIN EN siehe
Produktdatenblatt

Lieferhinweise - Lieferung paketiert
- Lieferung ausschlieRlich auf Paletten

Eignungsnachweis fiir sickerfahigen Flachenbelag
- flachenbezogene Infiltrationsrate: > 270 I/(s x ha) (It. Prifbericht Prof. Dr. Ing. WF Geiger, Universitéat GH Essen)
- Abflussbeiwert y = 0,25

Besondere Hinweise zur Nachhaltigkeit

- mit CSC-Zertifizierung nach GOLD-Status fir nachhaltiges Wirtschaften in der Betonindustrie und deren Lieferkette
- aus klimaneutraler Produktion unter Verwendung von 100% Okostrom (Nachweis iiber CCF Zertifizierung)

- mit verifizierter Umwelt-Produktdeklaration EPD nach ISO 14025 und DIN EN 15804

- Beton unter der Verwendung von klinkerreduzierten Zementen

- Optional: Klimaneutralstellung des Produktes mdglich

Empfohlene Vorbemerkungen fir das Leistungsverzeichnis

Zusatzlich zu der VOB Verdingungsordnung flr Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen (ATV) -Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen-“ DIN 18318 sind die
nachfolgend aufgefiihrten Verordnungen, Richtlinien, Vorschriften etc. in der jeweils gultigen Fassung fir die Ausfiihrung
Vertragsbestandteil:

- RStO ,Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen (FGSV)*

- TL BuB E-StB »1echnische Lieferbedingungen flir Bodenmaterialien und Baustoffe fir den Erdbau im
StralRenbau (FGSV)*
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-ZTV E-StB

- REwS

- ZTV Ew-StB

- RUA-StB

- TL SoB-StB

- ZTV SoB-StB

- TL Gestein-StB

- TL Pflaster-StB

- ZTV Pflaster-StB

- ZTV-Wegebau

-MFP

-MW
-MRR

- M Rutschwiderstand

- M BEP

- Verkehrsfl. auf Bauwerken
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,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
StralRenbau (FGSV)*

,Richtlinien fur die Entwasserung von Strallen (FGSV)*

,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau (FGSV)*

,Richtlinien fiir die umweltvertragliche Abwendung von industriellen Nebenprodukten und
Recycling-Baustoffen im StraRenbau (FGSV)*

»1echnische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau (FGSV)*

»Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau (FGSV)*

»1echnische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im Stralenbau (FGSV)*

»1echnische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelagen und Einfassungen (FGSV)*

»Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen (FGSV)*

,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fiir den Bau von Wegen und Platzen
auBerhalb von Flachen des StraRenverkehrs (FLL)*

.Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelédgen in
ungebundener Ausfiihrung sowie Einfassungen (FGSV)*

»Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen (FGSV)*
,Merkblatt fir Randeinfassungen und Entwasserungsrinnen (FGSV)*

.Merkblatt Gber den Rutschwiderstand von Pflasterdecken und Plattenbelagen fiir den
FulRgéngerverkehr (FGSV)*

.Merkblatt fir die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken oder
Plattenbeldgen in ungebundener Ausfiihrung sowie von Einfassungen (FGSV)*

»=Empfehlungen fir die Planung, Bau und Instandhaltung von Verkehrsflachen auf
Bauwerken (FLL)“

Einbau und Verlegung fur eine sickerfahige Bauweise

Das Wasser versickert durch den Stein und die Fugen in die unteren Bodenschichten.

- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, M FP 2015,
M VV 2013 (Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen) sowie ZTV-Wegebau (FLL)

- Bettungsmaterial fiir eine optimale Versickerung

Hartgestein-Splitt der Korngrof3e 2/5 mm, abgestimmt auf das zu verwendende Fugenmaterial, Dicke der Bettungsschicht
im verdichteten Zustand: 4 cm £ 1 cm
- Fugenmaterial fur einen filterstabilen Fugenaufbau

Splitt der KorngréRe 1/3 mm vor dem Abritteln der Pflasterdecke einbringen. Fuge bis Oberkante Pflasterflache fillen.
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